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Σκυρόδεμα: οι Πρώτες ύλες
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Τσιμέντο : παραγωγή -τύποι- CE
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Αδρανή : Εξόρυξη- θραυση - διαλογή - κοκκομέτρηση - CE
Πρόσθετα σκυροδέματος-CE
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Τι ενδιαφέρει τον Μηχανικό - Μελετητή

• Σωστή παραγγελία:

πχ  ΧS1 C25/30

N/T≤ 0.50

Τ≥ 330 kg/m3    

Επικάλυψη ≥ 45mm

+

Κάθιση: S3 S4 (16 – 21 cm)                  
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Προσθήκη κειμένου

Τι ενδιαφέρει τον Μηχανικό - ΜελετητήΑ



Μηχανικός - Μελετητής
Πίνακας Β2-7 

Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης

7

α Όταν δεν προστίθεται αερακτικό πρόσθετο, η επιτελεστικότητα του σκυροδέματος ελέγχεται με κατάλληλη μέθοδο, σε σύγκριση με σκυρόδεμα 
του οποίου η αντοχή σε ψύξη/απόψυξη για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης είναι αποδεδειγμένη.

β Για αυτή την κατηγορία έκθεσης (ΧΑ) ισχύουν και  οι παράγραφοι Β7.7.5 και Β7.7.6 του παρόντος ΚΤΣ. Όταν η ύπαρξη SO4
2 οδηγεί σε κατηγορία 

ΧΑ2 και ΧΑ3 τότε είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
γ Οι τιμές της επικάλυψης αφορούν οπλισμένο σκυρόδεμα.
δ Για αδρανή υλικά ισχύει και η παράγραφος Β1.3.3.3 του παρόντος ΚΤΣ.

Α
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Μηχανικός - ΜελετητήςΑ



Μηχανικός - Μελετητής
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Μηχανικός - Μελετητής

XC3                  XC4                  XS1  

Ν/Τ 0.55                 0.50                 0.50

Αντοχή C25/30            C30/37            C25/30
(MPa)

Τσιμέντο 300 320                  330
(kg/m3)

Επικάλυψη 35                    35                    45
(mm)
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Συνήθεις Κατηγορίες Έκθεσης



Μηχανικός - Μελετητής

• Σωστή παραλαβή σκυροδέματος στο έργο 
‘Έντυπο παραλαβής (διάστρωσης) Σκυροδέματος. 
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Μηχανικός - Μελετητής

+

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ/PRINTER
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Μηχανικός - Μελετητής

• Επίβλεψη: 

Διάστρωση

Συμπύκνωση 

Συντήρηση

Ξεκαλούπωμα

+

Προστασία σε Υψηλές Θερμοκρασίες, 

Προστασία σε Χαμηλές Θερμοκρασίες

www.spme.gr (TO-2, TO-1) + ΕΛΟΤ-515, ΕΛΟΤ-517
Νικ. Μαρσέλλος - Μαρία Μήτσιου  
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http://www.spme.gr/


Υποχρεώσεις Εργολάβου - Κατασκευαστή

• Σωστή: Διάστρωση – Συμπύκνωση
Συντήρηση – Ξεκαλούπωμα
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Υποχρεώσεις Εργολάβου - ΚατασκευαστήΒ



Εργολάβος - Κατασκευαστής

• Όχι νερό επιτόπου στη βαρέλα. Αύξηση της 
εργασιμότητας με Υπερ-ρευστοποιητικό

• Συντήρηση ≥ 7 ημέρες

• Ξεκαλούπωμα ≥ 2 ημέρες
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• Πίνακας Δ1-1: Χρόνοι αφαίρεσης ξυλοτύπων
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Εργολάβος - ΚατασκευαστήςΒ



• Δειγματοληψία δοκιμίων:                     
Με μέσα και προσωπικό 
του Κατασκευαστή του Έργου
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Εργολάβος - ΚατασκευαστήςΒ



• Κατηγορίες Κάθισης: S1, S2, S3, S4, S5                        

• Προστασία του Σκυροδέματος
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Εργολάβος - ΚατασκευαστήςΒ



Υποχρεώσεις Εταιρείας Σκυροδέματος

1. 5Μ: 

• Μίξερ

• Μηχανικός

• Μελέτες σύνθεσης +Μητρώα αντοχής

• Μin Τσιμέντο 

• Μax Λόγος Ν/Τ  (ενεργός)
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Υποχρεώσεις Εταιρείας Σκυροδέματος
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Υποχρεώσεις Εταιρείας ΣκυροδέματοςΓ



Εταιρεία Σκυροδέματος

2. Δελτίο Αποστολής         25 στοιχεία
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Εταιρεία Σκυροδέματος

3. Καταγραφικό / Printer 

4. Αυτοέλεγχος: 1 δοκίμιο / 200 m3
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος
• Παράδειγμα Εσωτερικού Ελέγχου Παραγωγής 

(Αυτοελέγχου) για Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Πίνακας ΠΒ5-2-1: Αποτελέσματα αντοχών και σχετικοί έλεγχοι για την αρχική και 

συνεχή παραγωγή 

Νικ. Μαρσέλλος - Μαρία Μήτσιου  
Νοέμβριος 2019

28

Γ



Εταιρεία Σκυροδέματος
Διάγραμμα ΠΒ5-2-2: 

Εσωτερικός Έλεγχος (Αυτοέλεγχος) στην αρχική περίοδο παραγωγής
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Εταιρεία Σκυροδέματος
Διάγραμμα ΠΒ5-2-3: Εσωτερικός Έλεγχος (Αυτοέλεγχος) 

στην περίοδο συνεχούς παραγωγής

Νικ. Μαρσέλλος - Μαρία Μήτσιου  
Νοέμβριος 2019

30

Γ



Εταιρεία Σκυροδέματος

5. Εργαστήριο Μονάδας: 

• Πρέσα Κλάσης: k2           k1 ( σε 3 χρόνια)

• Εργαστηριακό μίξερ

• Σετ Ισοδυνάμου άμμου

• Κοκκομέτρηση αδρανών

• Μήτρες δοκιμίων – κώνος κάθισης

• Υγρός θάλαμος ή Δεξαμενές νερού

Νικ. Μαρσέλλος - Μαρία Μήτσιου  
Νοέμβριος 2019

31

Γ



Εταιρεία Σκυροδέματος

6. Εγκαταστάσεις και μηχανικός εξοπλισμός 

• Διακρίβωση Ζυγιστηρίων αδρανών –
τσιμέντου – νερού – προσθέτων

• Γεφυροπλάστιγγα (μόνο στο πιστοποιημένο)

• Σφράγισμα βαρέλας
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος

Νικ. Μαρσέλλος - Μαρία Μήτσιου  
Νοέμβριος 2019

34

Γ



Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος

7. Πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής    σκυροδέματος: 
Παράρτημα ΠΒ5-1 του ΚΤΣ + ΚΥΑ (υπό έκδοση)
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Εταιρεία Σκυροδέματος
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Εταιρεία Σκυροδέματος

8. Κριτήρια Συμμόρφωσης στο έργο 
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Χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής 



Εταιρεία Σκυροδέματος

Με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής 
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Εταιρεία Σκυροδέματος

Πίνακας Β2-7 
Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης
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α Όταν δεν προστίθεται αερακτικό πρόσθετο, η επιτελεστικότητα του σκυροδέματος ελέγχεται με κατάλληλη μέθοδο, σε σύγκριση με σκυρόδεμα 
του οποίου η αντοχή σε ψύξη/απόψυξη για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης είναι αποδεδειγμένη.

β Για αυτή την κατηγορία έκθεσης (ΧΑ) ισχύουν και  οι παράγραφοι Β7.7.5 και Β7.7.6 του παρόντος ΚΤΣ. Όταν η ύπαρξη SO4
2 οδηγεί σε κατηγορία 

ΧΑ2 και ΧΑ3 τότε είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
γ Οι τιμές της επικάλυψης αφορούν οπλισμένο σκυρόδεμα.
δ Για αδρανή υλικά ισχύει και η παράγραφος Β1.3.3.3 του παρόντος ΚΤΣ.
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Επίβλεψη - Υπηρεσία 

1. Υποχρεώσεις – Ευθύνες 

A. Οι δειγματοληψίες του σκυροδέματος και η αποστολή των 
δοκιμίων στο εργαστήριο γίνονται από προσωπικό του 
κατασκευαστή του έργου με μέριμνα του Επιβλέποντα 
Μηχανικού και γραπτή εντολή του (με αναγραφή στα 
σχέδια ξυλοτύπων ή  στο ημερολόγιο του έργου).

Οι επιτόπου έλεγχοι και η λήψη των δοκιμίων γίνονται από 
προσωπικό του κατασκευαστή με την μέριμνα η επίβλεψη 
του Επιβλέποντα Μηχανικού ή Εκπροσώπου του.  

Οι δειγματοληψίες στο εργοτάξιο γίνονται παρουσία των 
ενδιαφερομένων μερών ή εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους. Είναι έγκυρες και όταν ένα εκ των 
κληθέντων μερών δεν προσέρθει.
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B. Μητρώο ‘Έργου / Φάκελος Ποιότητας Έργου (Ε11 / ΚΤΣ)

Ο αγοραστής έτοιμου διαμερίσματος ή οικοδομής έχει το 
δικαίωμα να  ζητήσει από τον κατασκευαστή:

• το αρχείο «Μητρώο Έργου / Φάκελος Ποιότητας Έργου»,

• τα πιστοποιητικά αντοχής σκυροδέματος.  
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Επίβλεψη - Υπηρεσία Δ



C. Επανέλεγχοι – Καρότα – Έμμεσες μέθοδοι 
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Γ2.3 Αμφισβήτηση της αντοχής μιας παρτίδας 
σκυροδέματος εκτός από προαναφερθείσα περίπτωση 
στην παράγραφο Γ2.2, μπορεί επίσης να γίνει μόνο στις 
εξής περιπτώσεις:

α) Εάν έχουν ληφθεί συμβατικά δοκίμια και δεν 
ικανοποιούνται τα αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης, 
σύμφωνα με τις παραγράφους Γ1.2, Γ1.3 και Γ1.4 του 
κεφαλαίου Γ1.

β) Εάν δεν έχουν ληφθεί συμβατικά δοκίμια, αλλά κρίνεται 
αιτιολογημένα από τον επιβλέποντα μηχανικό και έχουν 
κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν 
ξεκινήσει η διαδικασία των επανελέγχων.

Επίβλεψη - Υπηρεσία Δ



Επίβλεψη - Υπηρεσία 
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Δ Επίβλεψη - Υπηρεσία 
• Στην περίπτωση επανελέγχου της αμφισβητούμενης 

παρτίδας, ο παραγωγός σκυροδέματος πρέπει να 
καταβάλει τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο Ε του ΚΤΣ, μόνο εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητά  
του  μετά από πραγματογνωμοσύνη.

• Οι χαμηλές αντοχές στο έργο , μπορούν να προέρθουν από 
μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με:

i. την παραγωγή,
ii. την μεταφορά,
iii. την συμπύκνωση,
iv. την συντήρηση, 

του σκυροδέματος  κ.α. παραγόντων.    Στην περίπτωση 
χαμηλών αντοχών Θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της 
βαρύτητας του κάθε παράγοντα από διπλωματούχο 
Μηχανικό με εμπειρία στην τεχνολογία σκυροδέματος. 
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Επίβλεψη - Υπηρεσία Δ



2. Τεχνική Νομοθεσία 

• ΦΕΚ/1561/Β/2.6.2016 ΚΤΣ 2016

• ΦΕΚ/4007/Β/14.12.2016            Μεταβατικές Διατάξεις

• ΦΕΚ /1839/Β/25.05.2017           Διορθώσεις

• ΚΥΑ για: ΠΒ5-1 αναμένεται τέλος 2018

• ΦΕΚ/2221/Β/30.7.2012           ΕΛΟΤ/ΕΤΕΠ (440)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + Εθνικό Προσάρτημα 2011

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 (Execution)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13791, Αντοχές / Έλεγχοι επί τόπου

• Αδρανή: ΕΝ 12620, Πρόσθετα: ΕΝ 934-2

• Τσιμέντα: ΕΝ 197-1, Σκυρόδεμα ΕΝ 12350/12390.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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